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Постоянными покупателями СО OREAS являются как ведущие 
горнодобывающие предприятия, так и коммерческие аналитические 
лаборатории.

КОМПАНИЯ «ИНПРОТЕХ» ЯВЛЯЕТСЯ ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ДИСТРИБЬЮТОРОМ 
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Описание Код СО
Аттестованные значения 

основных аналитов 
(остальные см. в паспортах)

Фасовка, 
грамм

Бланк кварцевый 
(рыжевато-коричневый)

OREAS 21h Au <1 мг/т; 
Cu Ni Pb Zn все <10 г/т 10/60/1000

Бланк кварцевый (светло-
серый)

OREAS 22i Au <1 мг/т; 
Cu Ni Pb Zn все <10 г/т 10/60/1000

Бланк базальт OREAS 24d Au <1 мг/т; 
Cu 43.2 г/т; Ni 137 г/т 10/60/1000

Бланк гранодиорит OREAS 20b Au <3 мг/т; Cu 46.7 г/т; 
Ni 40.6 г/т; Pb 21.4 г/т 10/60/1000

Бланк гранодиорит OREAS 23b Au <3 мг/т; Cu 46.5 г/т; 
Ni 40.0 г/т; Pb 22.6 г/т 10/60/1000

Бланк почва OREAS 25b Au <2 мг/т; Cu 33.9 г/т; 
Pb 25.2 г/т 10/60/1000

Бланк базальт OREAS 30а Au <2 мг/т; Cu 44.4 г/т; 
Ni 140 г/т; Pb 3.75 г/т 10/60/1000

Описание Код СО
Аттестованные значения 

основных аналитов 
(остальные см. в паспортах)

Фасовка, 
грамм

Медная руда (глинистые 
песчаники)

OREAS 903 Au <5 мг/т (царск. р-е); Cu 
0.652%; Cu(р-р) 0 .434% 10/60/1000

Золотосодержащая руда 
(тип Карлин)

OREAS 260
Au 16 мг/т (пробир. а-з);
 Au 14 мг/т (пробир. а-з);
 Cu 46 мг/т (пробир. а-з)

60/500

Медно-золотосодержащая 
руда (окисленная 
колчеданная руда / 
выветрелый риодацит)

OREAS 906 Au 49 мг/т; Cu 0.310%; 
Cu(р-р) 0 .259% 10/60/500

Золотосодержащая руда 
(тип Карлин)

OREAS 261
Au 49 мг/т (пробир. а-з); Au 
41 мг/т (царск. р-е); Cu 64 

мг/т (царск. р-е)
60/500

Медно-золото-порфировая 
руда (гранодиорит)

OREAS 151c Au 0.065 г/т; Cu 0.182% 60/500

Золотосодержащая руда 
(метаконгломераты 
Витватерсранд)

OREAS 293 Au 72.5 мг/т; SiO2 91.15%; 
Al2O3 3 .97% 60/500

Золотосодержащая руда 
(тип Карлин)

OREAS 262b
Au 99 мг/т (пробир. а-з); 
Cu 118 мг/т (царск. р-е);  
Cо 26.9 г/т (царск. р-е)

60/500

Медно-золотосодержащая 
руда (окисленная 
колчеданная руда / 
выветрелый риодацит)

OREAS 907b Au 100 мг/т; Cu 0.638%; 
Cu(р-р) 0 .533% 10/60/500

Медно-золото-порфировая 
руда (гранодиорит)

OREAS 152с Au 0.134 г/т; Cu 0.375% 60/500

Fe-Cu-Au руда (IOCG тип) OREAS 520b Au 176 мг/т; Cu 0.293%; 
Co 203 г/т 10/60/100/500

Медно-золото-порфировая 
руда (гранодиорит)

OREAS 507 Au 176 мг/т;
Cu 0.622%; Cu(р-р) 1 .06% 10/60/500

Медно-золотосодержащая 
руда (окисленная 
колчеданная руда / 
выветрелый риодацит)

OREAS 908b Au 187 мг/т; Cu 1.26%; 
Cu(р-р) 1 .06% 10/60/500

Золотосодержащая руда 
(метаконгломераты 
Витватерсранд)

OREAS 294 Au 207 мг/т; SiO2 91.25%; 
Al2O3 1 .06% 60/500

Описание Код СО
Аттестованные значения 

основных аналитов 
(остальные см. в паспортах)

Фасовка

Бланк базальт (дроблёный) OREAS С26e Au <2 мг/т; Cu 46.8 г/т; 
Fe 7 .82% 500г/20кг/200кг

Бланк риодацит (дроблёный) OREAS С27h Au <2 мг/т; Cu 5.4 г/т 500г/20кг/200кг

Описание Код СО
Аттестованные значения 

основных аналитов 
(остальные см. в паспортах)

Фасовка, 
грамм

Морена (фоновые 
концентрации)

OREAS 46 Au <3 мг/т; Cu 23.1 г/т; 
Zn 35.5 г/т; Ni 28.3 г/т 10/60/1000

Железистая почва 
(концентрации для 
выделения аномалий)

OREAS 45h
Au 41.1 мг/т; Pd 128 мг/т; 
Pt 87.5 мг/т; Cu 767 г/т;  

Ni 423 г/т; Cr 677 г/т
10/60/1000

Железистая почва 
(концентрации для 
выделения аномалий)

OREAS 45f
Au 19.3 мг/т; Pd 56.6 г/т; 
Pt 38.1 г/т; Cu 363 г/т;  
Ni 256 г/т; Cr 476 г/т

10/60/1000

БЛАНКИ Au, Au-Cu, Au-Ag, Au-Sb РУДЫ

БЛАНКИ (гранулы до 6 мм)

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПРОБЫ (почва, морена)
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Описание Код СО
Аттестованные значения 

основных аналитов 
(остальные см. в паспортах)

Фасовка, 
грамм

Золотосодержащая руда 
(тип Карлин)

OREAS 263 Au 214 мг/т; Cu 87 мг/т 60/500

Медно-золото-порфировая 
руда (гранодиорит)

OREAS 501d Au 0.308 г/т (пробир. а-з);
Cu 0.272%; Mo 95 г/т 10/60/500

Золотосодержащая руда 
(метаконгломераты 
Витватерсранд)

OREAS 295 Au 313 мг/т; SiO2 91.07%;  
Al2O3 3 .90% 60/500

Медно-золото-порфировая 
руда (гранодиорит)

OREAS 153с Au 0.313 г/т; Cu 0.678% 60/500

Окисленная 
золотосодержащая руда 
(выветрелые породы ЗКП)

OREAS 250с
Au 0.337 г/т (пробир. а-з);  
Au 0.318 мг/т (царск. р-е);  

Au 312 мг/т (цианид. выщел.)
60/500

Золотосодержащая руда 
(породы ЗКП)

OREAS 230 Au 0.321 г/т (цианид. выщел.) 60/1000

Серебро-медно-
золотосодержащая руда 
(риодацит)

OREAS 606b Au 340 мг/т; Ag 1.02 г/т;  
Cu 0.027% 10/60/1000

Zn-Pb-Au-Ag сульфидные 
хвосты (кислые вулкано-
генноосадочные породы)

OREAS 630b Au 358 мг/т; Zn 1.11%;  
Pb 0.442% 10/60

Медно-золото-порфировая 
руда (гранодиорит)

OREAS 506 Au 364 мг/т; Cu 0.444%;  
Mo 87 г/т 10/60/1000

Fe-Cu-Au руда (IOCG тип) OREAS 521 Au 376 мг/т; Cu 0.607%; 
 Co 386 г/т 10/60/100

Медно-золото-порфировая 
руда (гранодиорит)

OREAS 508 Au 0.313 г/т; Cu 0.678% 60/500

Медно-золотосодержащая 
руда (окисленная 
колчеданная руда/
выветрелый риодацит)

OREAS 905b Au 0.391 г/т; Cu 0.153 % 10/60/500

Медно-золото-порфировая 
руда (гранодиорит)

OREAS 502d Au 0.499 г/т; Cu 0.776%; Ag 
1.76 г/т 60/500

Окисленная 
золотосодержащая руда 
(выветрелые породы ЗКП)

OREAS 251b
Au 0.542 г/т (пробир. а-з);  
Au 0.497 г/т (царск. р-е);  

Au 0.491 г/т (цианид. выщел.)
60/1000

Золотосодержащая руда 
(породы ЗКП)

OREAS 231b
Au 0.542 г/т (пробир. а-з);  
Au 0.521 г/т (царск. р-е);  

Au 0.516 г/т (цианид. выщел.)
60/500

Описание Код СО
Аттестованные значения 

основных аналитов 
(остальные см. в паспортах)

Фасовка, 
грамм

Медно-золото-порфировая 
руда (гранодиорит)

OREAS 505b
Au 0.555 г/т;  
Cu 0.321%;  
Mo 66 г/т

10/60/500

Fe-Cu-Au руда (IOCG тип) OREAS 522
Au 0.574 г/т;  
Cu 0.916%;  
Co 550 г/т

10 /60/100

Zn-Pb-Сu-Ag-Au руда 
(риодацит)

OREAS 625
Au 0.685 г/т;  
Ag 40.0 г/т;  

Cu 0.173%; Zn 3.15%
10/60

Золото-медно-серебряная 
руда (риодацит)

OREAS 607b
Au 0.696 г/т;  
Cu 554 г/т;  

Ag 6.11
10/60/500

Медно-золото-порфировая 
руда (гранодиорит)

OREAS 503е
Au 0.666 г/т;  
Cu 0.524%;  
Mo 348 г/т

10/60/500

Золотосодержащая руда OREAS 211
Au 0.768 г/т (пробир. а-з);  
Au 0.730 г/т (царск. р-е);  

Au 0.749 г/т (цианид. выщел.)
60/1000

Fe-Cu-Au руда (IOCG тип) OREAS 525 Au 0.801 г/т;  
Cu 1.47 % 60/500

Zn-Pb-Сu-Ag-Au руда 
(риодацит)

OREAS 628 Au 0.827 г/т; Ag 22.7 г/т;  
Cu 1.73%; Zn 1.03% 10/60

Окисленная 
золотосодержащая руда 
(выветрелые породы ЗКП)

OREAS 252с
Au 0.837 г/т (пробир. а-з);  
Au 0.793 г/т (царск. р-е);  

Au 0.790 г/т (цианид. выщел.)
60/1000

Золотосодержащая руда 
(породы ЗКП)

OREAS 232b Au 0.946 г/т;  
Ag 0.113 г/т 60/500

Золото-медно-серебряная 
руда (риодацит)

OREAS 601c
Au 0.996 г/т;  
Cu 0.116 %;  
Ag 50.3 г/т

10/60/500

Fe-Cu-Au руда (IOCG тип) OREAS 523b
Au 1.04 г/т;  
Cu 1.72 %;  
Co 728 г/т

10/60/100

Золотосодержащая руда OREAS 233b
Au 1.05 г/т (пробир. а-з);  
Au 0.992 г/т (царск. р-е);  

Au 1.03 г/т (цианид. выщел.)
60/500

Zn-Pb-Сu-Ag-Au руда 
(риодацит)

OREAS 629 Au 1.16 г/т; Ag 46.1 г/т;  
Cu 3.10%; Zn 2.40% 10/60

Золотосодержащая руда OREAS 234
Au 1.20 г/т (пробир. а-з);  
Au 1.12 г/т (царск. р-е);  

Au 1.17 г/т (цианид. выщел.)
60/500



Описание Код СО
Аттестованные значения 

основных аналитов 
(остальные см. в паспортах)

Фасовка, 
грамм

Золото-медно-серебряная 
руда (риодацит)

OREAS 608b
Au 1.21 г/т;  
Ag 14.7 г/т;  
Cu 0.101%

10/60/500

Окисленная 
золотосодержащая руда 
(выветрелые породы ЗКП/ 
вулк. шлак)

OREAS 253b
Au 1.24 г/т (пробир. а-з);  
Au 1.23 г/т (царск. р-е);  

Au 1.21 г/т (цианид. выщел.)
60/500

Zn-Pb-Сu-Ag-Au руда 
(риодацит)

OREAS 626 Au 1.25 г/т; Ag 68.5 г/т;  
Cu 0.363%; Zn 5.22% 10/60

Медно-золото-порфировая 
руда (гранодиорит)

OREAS 504d Au 1.46 г/; Cu 1.10 %; Ag 2.69 10/60/500

Золотосодержащая руда OREAS 235b
Au 1.59 г/т (пробир. а-з);  
Au 1.54 г/т (царск. р-е);  

Au 1.38 г/т (цианид. выщел.)
60/1000

Золотосодержащая руда OREAS 236
Au 1.85 г/т (пробир. а-з);  
Au 1.75 г/т (царск. р-е);  

Au 1.79 г/т (цианид. выщел.)
60/500

Zn-Pb-Сu-Ag-Au руда 
(риодацит)

OREAS 627 Au 1.85 г/т; Ag 103 г/т;  
Cu 0.486%; Zn 10.24% 10/60

Золото-сурьмяная руда 
(метаосадочные породы)

OREAS 290 Au 2.12 г/т; Sb 0.795 %;  
Ag 0.213 г/т 10/60/1000

Золото-сурьмяная руда 
(метаосадочные породы)

OREAS 296  Au 2.19 г/т; Ag 0.323 г/т 60/500

Золотосодержащая руда 
(породы ЗКП)

OREAS 237b Au 2.26 г/т; Ag 0.183 г/т 60/500

Золото-серебряная руда 
(андезит)

OREAS 60e Au 2.38 г/т; Ag 4.83 г/т 60/500

Окисленная 
золотосодержащая руда 
(выветрелые породы ЗКП)

OREAS 254c
Au 2.53 г/т (пробир. а-з);  
Au 2.50 г/т (царск. р-е);  

Au 2.45 г/т (цианид. выщел.)
60/500

Золотосодержащая руда 
(породы ЗКП)

OREAS 238b
Au 3.03 г/т (пробир. а-з);  
Au 2.95 г/т (царск. р-е);  

Au 2.65 г/т (цианид. выщел.)
60/1000

Золотосодержащая руда 
(тип Карлин)

OREAS 277 Au FA 3.39 г/т; C 1.86%;  
S 0.62% 60/500

Золотосодержащая руда 
(породы ЗКП)

OREAS 239b Au 3.61 г/т; Ag 0.273 г/т 60/500

Описание Код СО
Аттестованные значения 

основных аналитов 
(остальные см. в паспортах)

Фасовка, 
грамм

Окисленная 
золотосодержащая руда 
(выветрелые породы ЗКП)

OREAS 255с
Au 4.16 г/т (пробир. а-з);  
Au 4.08 г/т (царск. р-е);  

Au 4.12 г/т (цианид. выщел.)
60/500

Золото-сурьмяная руда 
(метаосадочные породы)

OREAS 291 Au 4.20 г/т; Sb 1.50 %;  
Ag 0.298 г/т 10/60/500

Золото-серебряная руда 
(андезит)

OREAS 61h Au 4.42 г/т;  
Ag 3.65 г/т 60/500

Золото-медно-серебряная 
руда (риодацит)

OREAS 609b Au 4.97 г/т; Ag 24.6 г/т;  
Cu 0.498% 10/60/500

Золотосодержащая руда OREAS 240b
Au 5.51 г/т (пробир. а-з);  
Au 5.28 г/т (царск. р-е);  

Au 5.36 г/т (цианид. выщел.)
60/500

Золотосодержащая руда 
(тип Карлин)

OREAS 279 Au FA 6.55 г/т; C 1.13%; S 1.27% 60/500

Золотосодержащая руда OREAS 241b
Au 6.91 г/т (пробир. а-з);  
Au 6.73 г/т (царск. р-е);  

Au 6.77 г/т (цианид. выщел.)
60/500

Окисленная 
золотосодержащая руда 
(выветрелые породы ЗКП)

OREAS 256b
Au 7,84 г/т (пробир. а-з);  
Au 7.58 г/т (царск. р-е);  

Au 7.72 г/т (цианид. выщел.)
60/500

Золотосодержащая руда OREAS 242
Au 8.67 г/т (пробир. а-з);  
Au 8.33 г/т (царск. р-е);  

Au 8.48 г/т (цианид. выщел.)
60/500

Золото-медно-серебряная 
руда (риодацит)

OREAS 610b Au 9.83 г/т; Ag 49.4 г/т;  
Cu 0.971% 10/60

Золото-серебряная руда 
(андезит)

OREAS 62h Au 10.54 г/т; Ag 7.69 г/т 60/500

Окисленная 
золотосодержащая 
упорная руда (тип Карлин, 
карбонатные породы)

OREAS 273 
Au 10.76 г/т;  
Ag 0.646 г/т;  

Ca 19.43%
60/500

Золото-сурьмяная руда 
(метаосадочные породы)

OREAS 292 Au 11.06 г/т; Sb 4.54 %;  
Ag 0.760 г/т 10/60

Окисленная 
золотосодержащая руда 
(выветрелые породы ЗКП/ 
вулк. шлак)

OREAS 258
Au 11.15 г/т (пробир. а-з); 
Au 10.82 г/т (царск. р-е);  

Au 10.99 г/т (цианид. выщел.)
60/500



Описание Код СО
Аттестованные значения 

основных аналитов 
(остальные см. в паспортах)

Фасовка, 
грамм

Золотосодержащая руда OREAS 243
Au 12.39 г/т (пробир. а-з);  
Au 11.99 г/т (царск. р-е);  

Au 12.15 г/т (цианид. выщел.)
60/500

Золотосодержащая руда 
(тип Карлин)

OREAS 282 Au 13.71 г/т (пробир. а-з) 60/500

Окисленная 
золотосодержащая руда 
(выветрелые породы ЗКП/ 
вулк. шлак)

OREAS 257b
Au 14.22 г/т (пробир. а-з);  
Au 14.17 г/т (царск. р-е);  

Au 13.96 г/т (цианид. выщел.)
60/500

Золото-медно-серебряная 
руда (риодацит)

OREAS 611b Au 15.70 г/т; Ag 80.0 г/т;  
Cu 1.17% 10/60

Золотосодержащая руда 
(метаконгломераты 
Витватерсранд)

OREAS 297 Au 17.83 г/т; SiO2 90.48%;  
Al2O3 3 .11% 60/500

Золотосодержащая 
руда (орогенный тип в 
метеосадочных породах)

OREAS 245 Au 25.73 г/т; S 0.765% 60/500

Золотосодержащая руда 
(метаконгломераты 
Витватерсранд)

OREAS 298 Au 34.99 г/т; SiO2 90.26%; 
Al2O3 3 .10% 60/500

Золотосодержащая 
руда (орогенный тип в 
метеосадочных породах)

OREAS 247 Au 42.96 г/т; S 0.714% 60/500

Золотосодержащая руда 
(метаконгломераты 
Витватерсранд)

OREAS 299 Au 89.97 г/т; SiO2 85.16%;  
Al2O3 5 .55% 60/500

Описание Код СО
Аттестованные значения 

основных аналитов 
(остальные см. в паспортах)

Фасовка, 
грамм

Руда на платиноиды (ЭПГ) 
(пироксенит/габбронорит)

OREAS 681 Au 51 мг/т; Pd 243 мг/т;  
Pt 526 мг/т 60/1000

Руда на платиноиды (ЭПГ) 
(пироксенит/габбронорит)

OREAS 682 Au 74 мг/т; Pd 444 мг/т;  
Pt 868 мг/т 60/500

Руда на платиноиды (ЭПГ) 
(пироксенит)

OREAS 683 Au 207 мг/т; Pd 853 мг/т;  
Pt 1760 мг/т 60/500

Описание Код СО
Аттестованные значения 

основных аналитов 
(остальные см. в паспортах)

Фасовка, 
грамм

Платиновая руда (ЭПГ) 
месторождения Dishaba 
в смеси с Cu-Ni рудой и 
габбро-норитом

OREAS 680^
Cu 0.904%; Ni 2.15%;  

Pt 405 мг/т; Pd 218 мг/т;  
Au 161 мг/т

60

Описание Код СО
Аттестованные значения 

основных аналитов 
(остальные см. в паспортах)

Фасовка, 
грамм

Бланк медный (безрудный 
сланец/кремнистый 
доломит)

OREAS 160 Cu 13 г/т 10/1000

Медьсодержащий алевролит OREAS 920b Cu 112 г/т 10/500

Медьсодержащий алевролит OREAS 921b Cu 274 г/т 10/1000

Золото-медно-серебряная 
руда (риодацит)

OREAS 608b Cu 0.101%; Au 1.21 г/т;  
Ag 14.7 г/т 10/60/500

Золото-медно-серебряная 
руда (риодацит)

OREAS 601c Cu 0.116%; Au 0.996 г/т;  
Ag 50.3 г/т 10/60/500

Медно-золотосодержащая 
руда (окисленная 
колчеданная руда / 
выветрелый риодацит)

OREAS 905b Cu 0.153%; Au 0.391 г/т 10/60/500

Медно-золото-порфировая 
руда (гранодиорит)

OREAS 151c Cu 0.182%; Au 0.065 г/т 60/500

Zn-Pb-Сu-Ag-Au руда 
(риодацит)

OREAS 625 Cu 0.173%; Au 0.685 г/т;  
Ag 40.0 г/т; Zn 3.15% 10/60

Медная руда (колчеданная)  
в брекчии

OREAS 110^ Cu 0.160% 10

Медная руда в осадочных 
породах (турбидиты)

OREAS 922 Cu 0.212% 10/1000

Медно-золото-молибденовая 
руда (кварц-монцонитовый 
порфир)

OREAS 501d Au 0.232 г/т; Cu 0.272%;  
Mo 95 г/т 10/60/500

ПЛАТИНОИДНЫЕ РУДЫ

МЕДНО-НИКЕЛЕВЫЕ РУДЫ  
С ПЛАТИНОИДАМИ

МЕДНЫЕ РУДЫ СО окисленных руд



Описание Код СО
Аттестованные значения 

основных аналитов 
(остальные см. в паспортах)

Фасовка, 
грамм

Медно-кобальтовая руда 
доломитовых сланцев

OREAS 550 Cu 0.278%; Сo 0.145% 10/1000

Медная руда низких 
содержаний в глинистом 
песчанике

OREAS 902 Cu 0.301%; Cu-Sol 0.111% 10/60/1000

Медно-золотосодержащая 
руда(окисленная 
колчеданная руда/
выветрелый риодацит)

OREAS 906
Cu 0.310%;  

Cuр-р 0.259%;  
Au 49 мг/т

10/60/500

Медно-золото-порфировая 
руда (гранодиорит)

OREAS 505b Cu 0.321%; Au 0.555 г/т;  
Mo 66 г/т 10/60/500

Zn-Pb-Сu-Ag-Au руда 
(риодацит)

OREAS 626 Cu 0.363%; Au 1.25 г/т;  
Ag 68.5 г/т; Zn 5.22% 10/60

Медно-золото-порфировая 
руда (гранодиорит)

OREAS 152с Cu 0.375%; Au 0.134 г/т 60/500

Медная сульфидная руда 
низких содержаний в 
осадочных породах

OREAS 161 Cu 0.400% 10

Медно-золото-порфировая 
руда (гранодиорит)

OREAS 506 Cu 0.444%; Au 364 мг/т;  
Mo 87 г/т 10/60/1000

Zn-Pb-Сu-Ag-Au руда 
(риодацит)

OREAS 627 Cu 0.486%; Au 1.85 г/т;  
Ag 103 г/т; Zn 10.24% 10/60

Золото-медно-серебряная 
руда (риодацит)

OREAS 609b Cu 0.498%; Au 4.97 г/т; Ag 
24.6 г/т 10/60/500

Медная руда в осадочных 
породах

OREAS 924 Cu 0.512% 10/500

Медно-золото-молибденовая 
руда (кварц-монцонит-
порфир)

OREAS 503e Cu 0.524%; Au 0.666 г/т;  
Mo 348 г/т 10/60/500

Медно-кобальтовая руда 
доломитовых сланцев

OREAS 551 Cu 0.569%; Cо 0.304% 10/1000

Медно-кобальтовая руда 
доломитовых сланцев

OREAS 553 Cu 0.581%; Cо 0.612% 10/1000

Медная руда в осадочных 
породах

OREAS 925 Cu 0.615% 10/1000

Описание Код СО
Аттестованные значения 

основных аналитов 
(остальные см. в паспортах)

Фасовка, 
грамм

Медно-золото-молибденовая 
руда (кварц-монцонит-
порфир)

OREAS 507 Cu 0.622%; Au 176 мг/т;  
Mo 114 г/т 10/60/500

Медно-золотосодержащая 
руда (окисленная 
колчеданная руда/
выветрелый риодацит)

OREAS 907b Cu 0.638%; Cu(р-р) 0.533%;  
Au 100 мг/т 10/60/500

Медно-золото-порфировая 
руда (гранодиорит)

OREAS 153с Cu 0.678%; Au 0.313 г/т 60 / 500

Золото-медно-серебряная 
руда (риодацит)

OREAS 610b Cu 0.971%; Au 9.83 г/т;  
Ag 49.4 г/т 10/60

Медьсодержащий алевролит OREAS 927 Cu 1.08%; Ag 4.08 г/т 10/1000

Золото-медно-серебряная 
руда (риодацит)

OREAS 611b Cu 1.17%; Au 15.70 г/т;  
Ag 80.0 г/т 10/60

Медная руда в глинистых 
песчаниках

OREAS 903 Cu 0.652%; Cu(р-р) 0 .434% 10/60/1000

Медная сульфидная руда в 
осадочных породах

OREAS 162 Cu 0.761% 10

Медная руда в осадочных 
породах

OREAS 926 Cu 0.813% 10/1000

Медно-золотосодержащая 
руда(окисленная 
колчеданная руда/
выветрелый риодацит)

OREAS 908b Cu 1.26%; Cu(р-р) 1.06%;  
Au 187 мг/т 10/60/500

Fe-Cu-Au руда (IOCG тип) OREAS 525 Cu 1.47 %; Au 0.801 г/т 60/500

Медьсодержащий алевролит OREAS 928  Cu 1.53%; Ag 5.39 г/т 10/1000

Медно-кобальтовая руда 
доломитовых сланцев

OREAS 554b Cu 1.58%; Cо 0.806% 10/500

Медная сульфидная руда в 
осадочных породах

OREAS 163 Cu 1.71% 10

Zn-Pb-Сu-Ag-Au руда 
(риодацит)

OREAS 628 Cu 1.73%; Au 0.827 г/т; Ag 22.7 
г/т; Zn 1.03% 10/60

Медная сульфидная руда в 
осадочных породах

OREAS 929 Cu 2.00% 10/1000
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Описание Код СО
Аттестованные значения 

основных аналитов 
(остальные см. в паспортах)

Фасовка, 
грамм

Медная сульфидная руда в 
осадочных породах

OREAS 164 Cu 2.22% 10

Медная руда (колчеданная)  
в брекчии

OREAS 111 Cu 2.30% 10

Медная кобальтовая руда 
доломитовых сланцев

OREAS 555b Cu 2.28%; Cо 1.14% 10/1000

Медная руда (колчеданная)  
в брекчии

OREAS 111b Cu 2.44% 10

Медная кобальтовая руда 
доломитовых сланцев

OREAS 552b Cu 3.07%; Cо 0.41% 10/1000

Zn-Pb-Сu-Ag-Au руда 
(риодацит)

OREAS 629 Cu 3.10%; Au 1.16 г/т;  
Ag 46.1 г/т; Zn 2.40% 10/60

Медная сульфидная руда в 
осадочных породах

OREAS 165 Cu 3.21% 10

Медная сульфидная руда в 
осадочных породах

OREAS 96 Cu 3.93% 10

Медная сульфидная руда в 
осадочных породах

OREAS 931b Cu 3.95% 10

Медная руда (колчеданная)  
в брекчии

OREAS 112 Cu 5.13% 10

Медная сульфидная руда в 
осадочных породах

OREAS 97 Cu 6.31% 10

Медная сульфидная руда в 
осадочных породах

OREAS 932b Cu 6.27%; Ag 5.39 г/т 10

Медная сульфидная руда в 
осадочных породах

OREAS 166 Cu 8.75% 10

Медная сульфидная руда в 
осадочных породах

OREAS 934 Cu 9.59%; Ag 36.5 г/т 10

Медная сульфидная руда в 
осадочных породах

OREAS 935 Cu 12.55%; Ag 43.9 г/т 10

Медная руда (колчеданная)  
в брекчии

OREAS 113 Cu 13.3% 10

Медная сульфидная руда в 
осадочных породах

OREAS 98 Cu 14.8% 10

Описание Код СО
Аттестованные значения 

основных аналитов 
(остальные см. в паспортах)

Фасовка, 
грамм

Медно-золото-серебряный 
сульфидный концентрат

OREAS 990c Cu 16.37%; Ag 6741 г/т;  
Au 63.67 г/т 10/50

Медно-золото-серебряный 
сульфидный концентрат

OREAS 991 Cu 20.66%; Ag 48.14 г/т;  
Au 47.04 г/т 50

Медно-золото-серебряный 
сульфидный концентрат

OREAS 993 Cu 23.90%; Ag 41.6 г/т;  
Au 54.85 г/т 50

Медный сульфидный 
очищенный продукт

OREAS 994 Cu 30.00%; Ag 181 г/т 10

Медный сульфидный 
очищенный продукт

OREAS 992b
Cu 45.98%; Ag 344 г/т;  
Au 14.9 г/т; Pd 128 г/т;  

Pt 21.9 г/т
10/50

Концентрат цинка 
сульфидного

OREAS 354 Zn 49.30 %; Pb 1.58 %;  
Ag 98.0 г/т 10

Никель-кобальтовый 
сульфидный очищенный 
продукт

OREAS 78 Co 23.74%; Ni 25.79%;  
S 28.61% 10

Свинцово-серебряный 
концентрат (сульфидный, тип 
Брокен-Хилл)

OREAS 353b Pb 61.26%; Ag 2184 г/т;  
Zn 4 .13% 10/50

Описание Код СО
Аттестованные значения 

основных аналитов 
(остальные см. в паспортах)

Фасовка, 
грамм

Коматиит изменённый OREAS 70b Ni 0.218% 10

Коматиитовая сульфидная 
никелевая руда

OREAS 72b Ni 0.686% 10

Коматиитовая сульфидная 
никелевая руда

OREAS 73b Ni 1.48% 10

Коматиитовая сульфидная 
никелевая руда

OREAS 74a Ni 3.14% 10

Коматиитовая сульфидная 
никелевая руда

OREAS 74b Ni 3.38% 10

Коматиитовая сульфидная 
никелевая руда

OREAS 75a Ni 5.11% 10

Коматиитовая сульфидная 
никелевая руда

OREAS 75b Ni 5.29% 10

КОНЦЕНТРАТЫ РУД

НИКЕЛЕВЫЕ СУЛЬФИДНЫЕ РУДЫ
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Описание Код СО
Аттестованные значения 

основных аналитов 
(остальные см. в паспортах)

Фасовка, 
грамм

Коматиитовая сульфидная 
никелевая руда

OREAS 76a Ni 7.29% 10

Коматиитовая сульфидная 
никелевая руда

OREAS 76b Ni 7.62% 10

Коматиитовая сульфидная 
никелевая руда

OREAS 77a Ni 10.71% 10

Коматиитовая сульфидная 
никелевая руда

OREAS 77b Ni 11.30% 10

Никель-медно-кобальтовая 
руда магматическая

OREAS 85 Ni 0.344%; Cu 0.176%;  
Co 178 г/т 10/60

Никель-медно-кобальтовая 
руда магматическая

OREAS 86 Ni 1.23%; Cu 0.562%;  
Co 507 г/т 10/60

Описание Код СО
Аттестованные значения 

основных аналитов 
(остальные см. в паспортах)

Фасовка, 
грамм

Сапролит-лимонитовая руда 
транзитной зоны 

OREAS 180 Ni 3093 г/т; Co 244 г/т;  
Sc 41.5 г/т 10/1000

Сапролит-лимонитовая руда 
транзитной зоны 

OREAS 181 Ni 5123 г/т; Co 541 г/т;  
Sc 38.2 г/т 10/1000

Сапролит-лимонитовая руда 
транзитной зоны 

OREAS 182 Ni 0.707%; Co 728 г/т 10/1000

Сапролитовая руда OREAS 183 Ni 0.995%; Co 225 г/т 10/1000

Сапролит-лимонитовая руда 
транзитной зоны 

OREAS 184 Ni 1.02%; Co 903 г/т 10/1000

Сапролитовая руда OREAS 185 Ni 1.14%; Co 338 г/т 10/1000

Сапролит-лимонитовая руда 
транзитной зоны 

OREAS 186 Ni 1.23%; Co 692 г/т 10/1000

Сапролитовая руда OREAS 187 Ni 1.37%; Co 636 г/т 10/1000

Сапролитовая руда OREAS 189 Ni 1.48%; Co 326 г/т 10/1000

Сапролит-лимонитовая руда 
транзитной зоны 

OREAS 190 Ni 1.64%; Co 889 г/т 10/1000

Сапролитовая руда OREAS 191 Ni 1.75%; Co 665 г/т 10/1000

Сапролитовая руда OREAS 192 Ni 1.77%; Co 404 г/т 10/1000

НИКЕЛЕВЫЕ ЛАТЕРИТНЫЕ РУДЫ

Описание Код СО
Аттестованные значения 

основных аналитов 
(остальные см. в паспортах)

Фасовка, 
грамм

Сапролитовая руда OREAS 193 Ni 1.93%; Co 495 г/т 10/1000

Сапролитовая руда OREAS 194 Ni 2.13%; Co 428 г/т 10/1000

Сапролитовая руда OREAS 195 Ni 2.94%; Co 477 г/т 10/1000

Латеритовая скандий-
никель-кобальтовая руда

OREAS 197 Sc 203 г/т; Co 331 г/т;   
Ni 524 г/т 10/1000

Латеритовая скандий-
никель-кобальтовая руда

OREAS 198 Sc 401 г/т; Co 807 г/т;   
Ni 688 г/т 10/1000

Латеритовая скандий-
никель-кобальтовая руда

OREAS 199 Sc 591 г/т; Co 557 г/т;   
Ni 995 г/т 10/1000

Описание Код СО
Аттестованные значения 

основных аналитов 
(остальные см. в паспортах)

Фасовка, 
грамм

Цинковая сульфидная руда 
(метаосадочные породы)

OREAS 36 Zn 4.19%; Ag 10.17 г/т;  
Pb 0.579% 10

Цинковая сульфидная руда 
(метаосадочные породы)

OREAS 37 Zn 6.26%; Ag 5.19 г/т;  
Pb 0.615% 10

Цинковая сульфидная руда 
(метаосадочные породы)

OREAS 38 Zn 10.06%; Ag 5.49 г/т;  
Pb 0.592% 10

Zn-Pb-Ag РУДЫ 
тип БРОКЕН-ХИЛЛ 

Описание Код СО
Аттестованные значения 

основных аналитов 
(остальные см. в паспортах)

Фасовка, 
грамм

Zn-Pb-Сu-Ag-Au руда 
(риодацит)

OREAS 625
Zn 3.15%; Pb 0.772%;  

Au 0.685 г/т; Ag 40.0 г/т;  
Cu 0.173%

10/60

Zn-Pb-Сu-Ag-Au руда 
(риодацит)

OREAS 626 Zn 5.22%; Pb 1.36%; Au 1.25 г/т; 
Ag 68.5 г/т; Cu 0.363% 10/60

Zn-Pb-Сu-Ag-Au руда 
(риодацит)

OREAS 627
Zn 10.24%; Pb 2.21%;  

Au 1.85 г/т; Ag 103 г/т;  
Cu 0.486%

10/60

Zn-Pb-Сu-Ag-Au руда 
(риодацит)

OREAS 628
Zn 1.03%; Pb 0.250%;  

Au 0.827 г/т; Ag 22.7 г/т;  
Cu 1.73%

10/60

Zn-Pb-Сu-Ag-Au руда 
(риодацит)

OREAS 629 Zn 2.40%, Pb 0.612%, Au 1.16 
г/т, Ag 46.1 г/т, Cu 3.10% 10/60

Zn-Pb-Сu-Ag-Au РУДЫ 
Тип VMS

СО окисленных руд
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Описание Код СО
Аттестованные значения 

основных аналитов 
(остальные см. в паспортах)

Фасовка, 
грамм

Смесь жильного графита и 
гранодиорита

OREAS 722 TGC 2.03% 10/500

Смесь жильного графита и 
гранодиорита

OREAS 723 TGC 5.87% 10/500

Смесь жильного графита и 
гранодиорита

OREAS 724 TGC 12.06% 10/500

Смесь жильного графита и 
гранодиорита

OREAS 725 TGC 24.52% 10/500

Описание Код СО
Аттестованные значения 

основных аналитов 
(остальные см. в паспортах)

Фасовка, 
грамм

Оловянная руда (латеритная) OREAS 140 Sn 1755 г/т 10/500

Оловянная руда (латеритная) OREAS 141 Sn 6061 г/т 10/500

Оловянная руда (латеритная) OREAS 142 Sn 1.04% 10/500

Описание Код СО
Аттестованные значения 

основных аналитов 
(остальные см. в паспортах)

Фасовка, 
грамм

Фосфатно-кремнистая 
брекчия

WON14 P2O5 12.97% 10

Фосфатно-кремнистая 
брекчия

WON20 P2O5 19.31% 10

Фосфатно-кремнистая 
брекчия

WON25 P2O5 24.70% 10

Фосфатно-кремнистая 
брекчия

WON30 P2O5 29.21% 10

Описание Код СО
Аттестованные значения 

основных аналитов 
(остальные см. в паспортах)

Фасовка, 
грамм

Марганцевая руда 
(осадочный тип)

OREAS 173 Mn 28.30% 10/1000

Марганцевая руда 
(осадочный тип)

OREAS 174 Mn 33.96% 10/1000

Марганцевая руда 
(осадочный тип)

OREAS 175 Mn 41.04% 10/1000

Марганцевая руда 
(осадочный тип)

OREAS 171 Mn 35.10% 10/1000

Марганцевая руда 
(осадочный тип)

OREAS 172 Mn 42.75% 10/1000

Марганцевая руда 
(осадочный тип)

OREAS 170a Mn 45.06% 10/1000

Марганцевая руда 
(осадочный тип)

OREAS 170b Mn 46.06% 10/1000

Описание Код СО
Аттестованные значения 

основных аналитов 
(остальные см. в паспортах)

Фасовка, 
грамм

Zn-Pb-Ag сульфидная руда 
(графитовый сланец)

OREAS 130 Ag 6.57 г/т; Pb 0.13%; Zn 1.71% 10

Zn-Pb-Ag сульфидная руда 
(графитовый сланец)

OREAS 135b Ag 52.9 г/т; Pb 1.71%; Zn 2.73% 10

Zn-Pb-Ag сульфидная руда 
(графитовый сланец)

OREAS 136 Ag 151 г/т; Pb 4.74%; Zn 3.63% 10

Zn-Pb-Ag сульфидная руда 
(графитовый сланец)

OREAS 137 Ag 25.9 г/т; Pb 0.673%;  
Zn 4 .92% 10

Zn-Pb-Ag сульфидная руда 
(графитовый сланец)

OREAS 315 Ag 72.5 г/т; Pb 3.79%; Zn 5.45% 10

Zn-Pb-Ag сульфидная руда 
(графитовый сланец)

OREAS 138 Ag 45.2 г/т; Pb 1.23%; Zn 8.19% 10

Zn-Pb-Ag сульфидная руда 
(графитовый сланец)

OREAS 316 Ag 103 г/т; Pb 5.02%; Zn 11.16% 10

Zn-Pb-Ag сульфидная руда 
(графитовый сланец)

OREAS 139 Ag 76.7 г/т; Pb 2.21%;  
Zn 13 .63% 10

Zn-Pb-Ag сульфидная руда 
(графитовый сланец)

OREAS 317 Ag 232 г/т; Pb 12.13%;  
Zn 17 .45% 10

ГРАФИТОВЫЕ РУДЫ

ОЛОВЯННЫЕ и ЛИТИЕВЫЕ РУДЫ

ФОСФОРНЫЕ РУДЫ

МАРГАНЦЕВЫЕ РУДЫ

Zn-Pb-Ag РУДЫ 
Тип SEDEX Описание Код СО

Аттестованные значения 
основных аналитов 

(остальные см. в паспортах)

Фасовка, 
грамм

Литий-пегматитовая руда OREAS 750 Li2O 0.498%; Li 0.231%;  
Nb 21.8 г/т; Sn 43 г/т 10/500

Литий-пегматитовая руда OREAS 751 Li2O 1.01%; Li 0.468%;  
Nb 40.9 г/т; Sn 156 г/т 10/500

Литий-пегматитовая руда OREAS 752 Li2O 1.52%; Li 0.707%;  
Nb 54 г/т; Sn 238 г/т 10/500

Литий-пегматитовая руда OREAS 753 Li2O 2.19%; Li 1.02%;  
Nb 36.2 г/т; Sn 135 г/т 10/500

Литий-пегматитовая руда 
(сподуменовый концентрат)

OREAS 999 Li2O 5.76%; Li 2.67%; Nb 74 г/т; 
Sn 84 г/т 10/500

СО окисленных руд

СО окисленных руд
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Описание Код СО
Аттестованные значения 

основных аналитов 
(остальные см. в паспортах)

Фасовка, 
грамм

Гематитовая руда в 
железистых кварцитах

OREAS 401 Fe 45.63%; SiO2 24.88%; P 
0 .105% 10/1000

Гематитовая руда в 
железистых кварцитах

OREAS 402 Fe 48.41%; SiO2 19.77%; P 
0 .119% 10/1000

Гематитовая руда в 
железистых кварцитах

OREAS 403 Fe 52.31%; SiO2 13.67%; P 
0 .123% 10/1000

Гематитовая руда в 
железистых кварцитах

OREAS 404 Fe 55.14%; SiO2 7.88%; P 0.151% 10/1000

Гематитовая руда в 
железистых кварцитах

OREAS 405 Fe 58.02%; SiO2 8.37%; P 
0 .111% 10/1000

Гематитовая руда в 
железистых кварцитах

OREAS 406 Fe 61.44%; SiO2 7.96%; P 
0 .085% 10/1000

Гематитовая руда в 
железистых кварцитах

OREAS 40 Fe 66.72%; SiO2 4.64%; P 
0 .004% 10/1000

Описание Код СО
Аттестованные значения 

основных аналитов 
(остальные см. в паспортах)

Фасовка, 
грамм

РЗЭ-Nb руда (кора 
выветривания по 
карбонатитам)

OREAS 460

Nb 711 г/т; La 1347 г/т;  
Ce 1813 г/т; Nd 791 г/т;  
Pr 244 г/т; Sm 107 г/т;  

Zr 472 г/т

10/1000

РЗЭ-Nb руда (кора 
выветривания по 
карбонатитам)

OREAS 461

Nb 1343 г/т; La 2644 г/т;  
Ce 3510 г/т; Nd 1638 г/т;  

Pr 491 г/т; Sm 220 г/т;  
Zr 613 г/т

10/1000

РЗЭ-Nb руда (кора 
выветривания по 
карбонатитам)

OREAS 462

Nb 1452 г/т; La 3798 г/т;  
Ce 4951 г/т; Nd 2551 г/т;  

Pr 739 г/т; Sm 369 г/т;  
Zr 598 г/т

10/1000

РЗЭ-Nb руда (кора 
выветривания по 
карбонатитам)

OREAS 463

Nb 1524 г/т; La 4967 г/т;  
Ce 0.659%; Nd 3706 г/т;  
Pr 1004 г/т; Sm 538 г/т;  

Zr 576 г/т

10/1000

РЗЭ-Nb руда (кора 
выветривания по 
карбонатитам)

OREAS 464
Nb 1917 г/т; La 1.17%; Ce 1.53%; 

Nd 0.994%; Pr 2578 г/т;  
Sm 1498 г/т; Zr 462 г/т

10/1000

РЗЭ-Nb руда (кора 
выветривания по 
карбонатитам)

OREAS 465

Nb 4759 г/т; La 2.40%;  
Ce 3.98%; Nd 1.18%;  

Pr 3772 г/т; Sm 1360 г/т;  
Zr 1806 г/т

10/1000

Гематитовая руда в 
железистых кварцитах

OREAS 40 Fe 66.72%; SiO2 4.64%;  
P 0.004% 10/1000

Описание Код СО
Аттестованные значения 

основных аналитов 
(остальные см. в паспортах)

Фасовка, 
грамм

Урановая руда (песчаник) OREAS 120 U 40.5 г/т 10/1000

Ураносодержащая 
гематитизированная брекчия

OREAS 100a U 135 г/т 10/500

Урановая руда (песчаник) OREAS 121 U 215 г/т 10/1000

Ураносодержащая 
гематитизированная брекчия

OREAS 101b U 396 г/т 10/500

Ураносодержащая 
гематитизированная брекчия

OREAS 101a U 422 г/т 10/500

Урановая руда (песчаник) OREAS 122 U 423 г/т 10/1000

Ураносодержащая 
гематитизированная брекчия

OREAS 102a U 662 г/т 10/500

Урановая руда (песчаник) OREAS 123 U 858 г/т 10/1000

Урановая руда (песчаник) OREAS 124 U 1845 г/т 10/1000

ЖЕЛЕЗНЫЕ ГЕМАТИТОВЫЕ  
РУДЫ КВАРЦИТОВ

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ РУДЫ  
и НИОБИЯ 
тип КАРБОНАТИТЫ

УРАНОВЫЕ РУДЫ

СО окисленных руд

СО окисленных руд

СО окисленных руд



+7 (812) 600-12-17 
info@enprotech.ru 
www.enprotech.ru


	БЛАНКИ
	БЛАНКИ (гранулы до 6 мм)
	ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПРОБЫ (почва, морена)
	Au, Au-Cu, Au-Ag, Au-Sb РУДЫ

	ПЛАТИНОИДНЫЕ РУДЫ
	МЕДНО-НИКЕЛЕВЫЕ РУДЫ 
С ПЛАТИНОИДАМИ
	МЕДНЫЕ РУДЫ
	КОНЦЕНТРАТЫ РУД
	НИКЕЛЕВЫЕ СУЛЬФИДНЫЕ РУДЫ
	НИКЕЛЕВЫЕ ЛАТЕРИТНЫЕ РУДЫ

	Zn-Pb-Ag РУДЫ
тип БРОКЕН-ХИЛЛ 
	Zn-Pb-Сu-Ag-Au РУДЫ
Тип VMS
	Zn-Pb-Ag РУДЫ
Тип SEDEX
	ГРАФИТОВЫЕ РУДЫ
	ОЛОВЯННЫЕ и ЛИТИЕВЫЕ РУДЫ
	ФОСФОРНЫЕ РУДЫ
	МАРГАНЦЕВЫЕ РУДЫ
	ЖЕЛЕЗНЫЕ ГЕМАТИТОВЫЕ 
РУДЫ КВАРЦИТОВ
	УРАНОВЫЕ РУДЫ
	РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ РУДЫ 
и НИОБИЯ
тип КАРБОНАТИТЫ



